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 آن هستند. اگر این سطوح از هر لحاظ مطلوب باشند آنگاه شناسیزیباییجنبه  دهندهنشانیک ساختمان  یشدهتمامسطوح 

با خوب مانند یک زن زیبا است که  یشدهتمامبدون سطوح  مفیدیک ساختمان  .شودمیباعث افتخار طراحان و معماران 

 را تحسین نخواهد کرد. اشزیباییاما هیچ کس  حضور داردزیر این سیاهی که او  دانندمیهمه  سیاه بر تن دارد. ایجامه

 هااندازه، هاشکل، هارنگدر  هاکاشی کف و دیوار و ... است. یشدهتمامرای سطح خوب ب یگزینهکاشی یک به دلایل زیادی 

برای رسیدن به ظاهری معماران و طراحان  بیشتری را در اختیار پذیریانعطافشرایط . این وجود دارندمختلفی  هایکیفیت و

 .دهدمیقرار و متعادل  چسبدل

 



 

 

ل انجام در مح مناسبی ریزیبرنامه کاریکاشی هرگونهیک فاجعه است و بنابراین لازم است قبل از شروع  نامناسب کاریکاشی

 شود.

ی نکرده پیرو ایشدهتعریفاز الگوی منظم و  کارکاشیتعجب کنید که چرا شده است که به یک ساختمان بروید و  حالتابهآیا 

 ی خوب در آنجا صرفوپیدا کردن یک الگ حل پازل کل زمان خود را برای توانیدمیاست، یا چرا درزهای کاشی منظم نیستند؟ 

یگر از طرف دکافی پازل برای حل کردن دارد!  یاندازهبهاین چیز خوبی نیست، زیرا ذهن شما باید آسوده باشد، زندگی کنید. 

، ذهن شما از ارزیابی کار به آن شکل پریشان کننده بینیدمیو الگوی منظمی در آن  کنیدمینگاه  کاریکاشیوقتی به یک 

 .کشدمیدست 

 صحبت کنم.خوب رعایت شود  کاریکاشیکه باید در یک  ایپایهاصول  قصد دارم در موردن م

 کیفیت مناسب مصالح

بل از نصب ق کاشی نباید ورقه شده باشند یا هایگوشه مثلاً؛ باشیدبهترین مصالح  استفاده ازروی انتخاب و  بر بایدشما  تأکید

 ایشیشه کاملاً یهاکاشی شود. انتخاب درستیبهباید ضخامت کاشی و مصالح د. بسته به کاربری ساختمان نباید ترک داشته باش

 ضکه در معر نقاطییا دیگر  هاورودیای ی گرانیتی ممکن است برهاکاشی کهدرحالینشیمن مناسب هستند،  هایاتاقبرای 

 کنید.ن استفاده ،گیرندمیزیاد قرار  وآمدرفت تأثیرتحت  سرعتبهکه یی هاکاشیاز باشد.  ترمناسبهستند  وهواآب تغییرت

 

 

ا تغییرت ب)با طول نابرابر  ییهاکاشید. ممکن است نباشن ایکارخانهدارای نقص  هاکاشی همچنین باید اطمینان حاصل شود که

ستند. ه زسامشکلها کارکاشیبرای  معمولاًیی هاکاشیچنین در ابعاد( در یک بسته وجود داشته باشد.  مترمیلی 2تا  1حدود 

 . تمام مصالح دارای نقص باید برگشت داده شوند.انددادهتغییر رنگ  عرضهیا در هنگام  دارند انحنا هاکاشیهمچنین بعضی از 



 

 

یا  مخلوط سیماند. یت خوبی باشباید دارای کیف هاکاشیبرای چیدن  شدهاستفادهها و سیمان همچنین چسب کاشی، بست

 خوبیهب)در صورت استفاده( باید ها بستاستاندارد باشد و  کاملاًکف باید  پوشکفباشد،  برخوردارچسب باید از مقاومت کافی 

 نصب شده باشند.

 نیروی انسانی

ها نسبت به دیگران از نظر دقت، تجربه و تعهد به کیفیت کار بهتر کارکاشیاین است که دارند. حقیقت  بندیدرجهها کارکاشی

خوب  کارکاشییک . شوندمی هاکاشی نظمیبیو باعث  کنندمی دقتیبی هاکاشیها هنگام بریدن کارکاشیبعضی از هستند. 

باید مطمئن شود که ابزار  کارکاشی. کندمیکار  ریزی شده دوغاب درزهای در نظمیبیرا در یک خط منظم و بدون  هاکاشی

 کافی مانند شاغول، تراز لیزری، ابزار برش مناسب، اسپیسر و ... در اختیار دارد.

در . تندنیس فرورفتگیدارای برجستگی یا تراز هستند و در محل درزها  کاملاً هاکاشیباید مطمئن شود که  کارکاشیهمچنین 

برش  هایاهدستگاستفاده از  با مثلاً؛ منظمی بزند هایبرش باید کارکاشی ،تأسیساتدیوارها برای  هایتورفتگیمحل بازشوها یا 

 باید در کار خود صبور باشد. کارکاشی. کردایجاد  هاکاشیدقیقی روی  هایسوراخ توانمی، الماسه

 

 کیفیت نظارت

مجبور  کارکاشین است ممکدارد. نیاز به نظارت و کنترل  بازهمچقدر خوب باشد، کار او  کارکاشیکه کار یک  کندمیرقی نف

کاشی با  یک اقدام به نصب به دلیل خستگی ممکن است مثلاً؛ انجام دهدفشرده  صورتبهفشار کارفرما  بر اثرشود که کاری را 

 .چنین ایراداتی باشدنظارت باید به دنبال کند. برش نامناسب 



 

 

 

 کاریکاشیالگوی  ینقشه

وجود داشته باشد که  ک نقشهباید یباشد.  شدهارائهمختلفی وجود دارد که ممکن است توسط معمار  کاریکاشیلگوهای ا

 ،کندیمدر مورد کاری که  کارکاشی. این کار به دهد ارائه شودمیبسته به شکل دیوار یا کفی که کاشی را  کاریکاشیالگوی 

 .دهدمیایده 

 کاریکاشیکنترل راست بودن دیوار قبل از شروع کار 

 همچنین. شودمیصاف نبودن دیوارها  همچون هاییعیبباعث نمایان شدن  کاریکاشیین موضوع به این دلیل مهم است که ا

 کاراشیکبعد از کنترل مستقیم بودن دیوارها، . از آب در نیایدخوب  کاریکاشیدیوار گونیا نباشند، ممکن است  هایگوشهوقتی 

آن را با تغییر ضخامت چسب  توانمیخطا کوچک باشد  یحاشیهخطا و روش اصلاح را تعیین کنند. اگر  یحاشیهو ناظر باید 

 اقدام به اصلاح عیب کرد.با آستر اضافی یا تخریب  توانمیاما اگر خیلی زیاد باشد ؛ کاشی اصلاح کرد

 اجتناب کنید هالبهکوچک در  هایبرشاز  

 سازمشکل معمولاًکوچک  هایبرش اولاًناخوشایند است.  هاکفی دیوارها یا هالبهدر  مترمیلی 100کمتر از  هایبرش معمولاً

 از نظر بصری خوشایند نیستند. هابرش. از طرف دیگر این به همراه داشته باشندضایعات و ممکن است  هستند

ر اینجا د کاشی شود. بایدپیدا کردن خط وسط کف یا دیواری است که شامل  معمولاً انجام دهند که محاسباتی باید ها کارکاشی

و یا شیار )فاصله/ درز( بین دو کاشی  شودمیدو حالت ممکن است اتفاق بیافتد، یا خط وسط کاشی با خط وسط کف یکی 

مساوی در دو طرف خواهید داشت. این  هایبرشخواهد بود که  نیا. دیگر مزیت شودمیمجاور با خط وسط دیوار یا کف یکی 

 به نظر برسد. که کار متعادل شودمیکار باعث 



 

 

 

 و دوغاب ریزی کاریکاشیدرزهای 

اب ریز دوغ فردشونده باشند و  غیر منبسطمصالح دوغاب ریزی باید است.  کاریکاشیبه همان اهمیت  تقریباًار دوغاب ریزی ک

ظر پر نکند زیباتر به ن شیار را کاملاًدوغاب  کهدرصورتی معمولاًی دیوار، هاکاشی در موردباشد.  بامهارتباید بسیار با دقت و 

 پر شود باید این کار بسیار دقیق انجام شود. دقت دوغاب ریزی بسیار مهم است. کاملاًاگر بخواهید شیار . رسدمی

از دوغاب کمی برای پوشاندن  توانمی. خواهد بودبسیار مهم  هاکاشیباید به هم نزدیک باشند، چفت بودن  هاشیکا کهوقتی

 احتمالی موجود استفاده کرد. خلأهای

 خلیلی اکبرعلیمترجم: 
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